Zdjgcie 1. Cze$¢ przejazdowa obiektu.




dok z boku na wschodnig cz¢s$¢ obiektu.

Zdjecie 2. W

biektu.

Zdjgcie 3. Widok z boku na zachodnig czgsé¢ o
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Zdjecie 4. Zachodnia cze$¢ obiektu.




Zdjecie 6. Czgs¢ przejazdowa pod obiektem.
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Zdjecie 7. Przyczotek poludniowy widoczne przecieki oraz wylugowania z peknictym
skrzydtem.



Zdjecie 8. Wspornik zachodni, widoczne ubytki betonu, korozja betonu, korozja wystajacego
zbrojenia, uszkodzong 00/2' (ﬂ}lOCi gZymsu

Zdjecie 9. Wspornik zachodni, widoczne bytki betonu, krozja betonu, korozja wystajacego
zbrojenia, uszkodzone 30% dlugo$ci gzymsu



Zdjecie 10. szyczélek ponocny, widoczne raki w betonie, niedoktadne zawibrowanie oraz biate
wylugowania

Zdjecie 11. Pekniecie pzyczc')lka p(')lnocego po dz’wigare skrany- schodnirn (peknigcie na
catej wysokosci przyczotka).
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Zdjecie 12. Rozwartos¢ peknigcia Smm przyczotka potnocnego pod dzwigarem skrajnym
wschodnim.

si¢ bitum.
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Zdjecie 14. Diwigr sajny wschodni — widoczna korozja zbrojenia powstata w wyniku
nienormatywnej otuliny.

¢

Zdjecie 15. Dzwigar skrajny wschodni widoczne odspojenie betonu i pgkniecie powstate w
wyniku korozji i pecznienia preta nosnego — uszkodzenie nie ma charakteru wytezeniowego.
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Zdjecie 16. Widok spodu plyty pomostu, widoczne biate wytugowania $§wiadczace o uszkodzone;j

izolacji — strefa wschodnia.

Zdjecie 17. Widok spodu ptyty pomostu, widoczne biate wylugowania §wiadczace o uszkodzonej
izolacji — strefa zachodnia.



Zdjecie 19. Gzyms wschodni w obrebie przecieku potudniowego, zanieczyszczenia i starzenie
betonu, korozja zbrojenia.



Zdjecie 20. Wspornik i gzyms wschodni w 1/3 rozpigtosci po stronie przyczotka potudniowego,
widoczne ubytki, korozja betonu i zbrojenia.

Zdjecie 21. Skrzydto wschodnie na przyczotku potudniowym, przecieki i biate wylugowania.



Zdjecie 22. Skrzydto zachodnie od strony przyczotka potudniowego, przecieki i biate
wytugowania, pekniecie betonu.

Zdjecie 23. Glebokos¢ peknigcia skrzydta zachodniego od strony przyczoétka potudniowego to
ok 60cm.



Zdjecie 24. Gtebokos¢ pekniecia okoto 60cm.
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Zdjecie 25. Rozwarto$¢ peknigcia to ok 60mm



Zdjecie 27. Pegkniecie na przyczotku potudniowym od strony zachodniej 70cm od skrzydta
(w rejonie dzwigara skrajnego o rozwartosci ok 1mm).



Zdjecie 28. Skrzydto poéinocne od strony zachodniej. Widoczne biate wylugowania, wegetacja
roslin, niedowibrowania betonu.

Zdj ecie 29. P(')Iriocy brzycc')iek, widocznepe;ie;cie przeiegéj ace od lawy podioskej
wzdtuz skrzydta.
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Zdjecie 30. Skrzydto wschodnie na przyczotku poétnocnym. Réwniez widoczne pekniecie
przebiegajace od tawy podtozyskowej wzdhuz skrzydta.

Zdjecie 31. Widoczne pgknigcie 1 ubytki betonu na styku technologicznym skrzydta wschodniego
na przyczotku potocnym.



Zdjecie 32. Skrzydlo wschodnie ma przyczotku pélocnym, peknigcie pionowe w $rodku skrzydta
przebiegajace od pegknigcia poziomego do gruntu.
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Zdjecie 33. Skrzydto wschodnie na przyczotku potnocnym o rozwartosci 1,5mm.



Zdjecie 34. Podobne peknigcie na przyczotku pétnocnym metr dalej w kierunku potudniowym.

ubytki w siatkach od strony wschodnie;.
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Zdjecie 35. Korozja oston przeciwpozarowych



Zdjecie 37. Dzwigar wschodni, odstonigte zbrojenie i ubytki betonu.



Zdjecie 39. Dzwigar zachodni, wegetacja mchu, graffiti



Zdjecie 40. Ubytki betonu i korozja wystajacego zbrojenia w dzwigarze zachodnim od strony

zachodniej. o
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Zdjecie 41. Korozja i ubytki siatki przeciwpozarowej od strony zachodniej.



Zdjecie 42. Korozja perforacyjna w ostonach przeciwpozarowych.

Zdjecie 43. Korozja perforacyjna w ostonach przeciwpozarowych.



Zdj e;cieh44. bytki betonu i korozja wystajacego zbrojenia na styku balsrady od strony
zachodniej pod przyczoétkiem potudniowym.

Zdjecie 45. Ograniczenie skrajni jezdni.



Zdjgcie 47. Skrzydto zachodnie od strony przyczotka poiudniowegofwidoczné mi gjsc
wod w wyniku dtugotrwatego zalewania.
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Zdjecie 49. Lozyska bitumiczne na przyczotku potudniowym. Wyciek masy bitumicznej.



Zdjgcie 51. Przyczotek potnoceny, tozysko stalowe, widoczne zanieczyszczenia i korozja stali,
wykruszenia betonu.



Zdjecie 52. Przyczotek potnocny, tozysko stalowe, widoczne zanieczyszczenia i korozja stali,
wykruszenia betonu.

Zdjecie 53. Pekniecia nawierzchni jeszcze w rejonie przyczotka potnocnego.






